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В настоящее время большое внимание уделяется созданию новых мазевых основ и 
их композиций [1—3]. Это связано с тем, что используемая основа является 
существененным фактором, определяющим эффективность той или иной мази. Поэтому 
для приготовления мазей используются самые разнообразные вспомогательные вещества, 
особое место среди которых занимают поверхностно-активные вещества (ПАВ) [4, 5]. 
ПАВ используются в качестве как эмульгаторов, так и различных добавок, 
обеспечивающих увеличение резорбции лекарственного вещества из мази [4, 8]. Одни из 
них не только способствуют всасыванию лекарственного вещества в организм, но и сами 
проникают в него. Другие ПАВ, хотя и способствуют резорбции препарата, сами же не 
проникают через кожу Такими веществами являются аминобентониты. Их получают 
реакцией ионного обмена хлористоводородной соли длиннощелочного амина с 
бентонитом. Поверхность бентонита прочно удерживает молекулы амина и приобретает 
дифильный характер, т. е. участки, где находится углеводородная цепь амина, обладают 
гидрофобным характером, а поверхность, не покрытая амином, — гидрофильна. Это 
придает аминобентониту эмульгирующие свойства. 

Нами приготовлен октадециламинобентонит и изучены его эмульгиру- 
ющие свойства. 
Экспериментальная часть 

П о л у ч е н и е  о к т а д е ц и л а м и н о б е н т о н и т а. К 10% суспензии очищено- 
го природного бентонита в дистиллированной воде приливали раствор 4,9 г карбона 
натрия на 100 г бентонита. Смесь кипятили в течение 30 мин до образования гелеобраз- 
ной массы, которую затем разбавляли до получения 1 % суспензии. Суспензию нагревали 
до 80—90° и к ней приливали горячий раствор хлористоводородной соли октадециламина 

из расчета 26,9 г на 100 г бентонита.                                                                          
завившейся хлопьевидный осадок                                       
охлаждения отфильтровывали, промыта 
до отсутствия ионов хлора в промывных 
водах, высушивали при комнатной 
температуре или в сушильном шкафу 
при 70—80° и измельчали. Полученный 
таки образом октадециламинобентонит 
представляет собой порошок светло-
кремового цвета, жирный на ощупь, не 
растворяется и не смачивается водой, 
набухает в органических  растворителях 
и обладает эмульгируюшими                        
свойствами, образуя эмульсию типа                      
масло.  
П р и г о т о в л е н и е   г е л е й   
о кт а д е ц и л а м и н о бе н т о н и т а  
в 
м а с л а х .  
        Навеску октадециламинобентонита 
диспергировали  в органическом 
растворителе(эфир, спирт и др.). К 
образовавшейся гелеобразной массе 
приливали расчитанное количество 
масла(персиковое,касторовое,вазелино-

вое) и тщательно перемешивали, после чего растворитель отгоняли на водяной 
бане.Таким образом были приготовлены 1,3,5,7,10,12,15 и 20%  гели  
октадециламинобентонита в указанных выше маслах. 
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Рис.2. Влияние концентрации  
эмульгатора на вязкость 
эмульсии. 

По оси абсцисс — концентрация 
эмульгатора(в %); по оси ординат — 
вязкость (в П) эмульсионных  систем   с   
водным   числом   100. 

Рис. 3. Влияние концентрации эмуль-
гатора на устойчивость эмульсий с 
водным числом 100. 
По оси абсцисс — концентрация эмульгатора 
(в %); по оси ординат —. устойчивость  (в 
днях). 

Эмульгирующую способность аминобентонита определяли следующим 
образом: к 10г аминобентонитового геля по каплям при тщательном пере- 
мешивании из бюретки прибавляли воду до тех пор, пока капли воды не         
переставали поглощаться. Затем определяли водные числа гелей. Получен 
ные данные приведены на рис.1, из которого видно,что водопоглощающая 
способность зависит как от концентрации эмульгатора, так и природы мас 
ла.С увеличением концентрации эмульгатора его эмульгирующая  способ- 
ность проходит через максимум, лежащий обычно в пределах  3—7%.Это 
касается всех масел. 
    При содержании октадециламинобентонита в эмульсиях от 1 до 5% 
отмечается низкая вязкость эмульсий и значительная их текучесть (рис. 
2).Однако такие эмульсии стабильны до 30 дней (рис. 3). Увеличение со-
держания эмульгатора в системах дает резкое повышение реологических 
свойств (см. рис. 2), и их стабильность значительно увеличивается(см. 
рис. 3). 
     Полученные данные позволяют рекомендовать для приготовления 
эмульсионной мазевой основы масляные гели октадециламинобентонита 
в концентрации 8—15%. Однако приготовление этих гелей связано с 
использованием легко летучих и не совсем безопасных растворителей. 
Поэтому нами разработан способ получения эмульсионной 
аминобентонитовой основы, который заключается в том, что после 
получения аминобентонита исключают стадию сушки. 

   К свежеприготовленному влажному октадециламинобентониту, со-
жащему до 80% влаги, по частям при перемешивании приливают равное 
количество масла и перемешивают до получения однородной 
мазеобразной массы. Приготовленная таким способом основа имеет 
белый или кремовый (в зависимости от используемого масла), и ее можно 
использовать для приготовления мазей с различными лекарственными 
веществами. 
В ы в о д ы 
1. Реакцией ионного обмена с хлористоводородной солью амина полу- 
чен октадециламинобентонит. 
2. Приготовлены гели аминобентонита с различной его концентрацией в 
персиковом, касторовом и вазелиновом маслах. 
3. Исследована водопоглощающая способность приготовленных гелей 
и показано, что их эмульгирующая способность зависит как от 
концентрации эмульгатора, так и природы масла. 
4. Предложен способ получения эмульсионной аминобентонитовой осно- 
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THE EMULSIFYING PROPERTIES OF OCTADECILAMINOBENTONITE AND 
FORMULATION OF AN EMULSION OINTMENT BASE.  

D. P.Salo, A. D. Avdonin 
The emulsifying power of octadecilaminobentonite was studied using peach-kernel oil, 
castor oil and petrolatum oil. The emulsifier possesses the maximum emulsifying power in 
a concentration of 3—7%, irrespective of the oil used. It is recommended that oil gels of 
octadecilaminobentonite which contain 8—15% of the emulsifier, be used for formulating 
an c sion base. With the aim of simplifying the method of formulating the base, it is 
suggested that the oil be throughly mixed with an equal amount of freshly-made wet 
octadecilaminobentonite. 
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